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Formats standards
Qualité / 

Épaisseur 14 mm (4-6-4) 16 mm(5-6-5) 19 mm (6-7-6) 21 mm (6-9-6) 27 mm (6-15-6) 27 mm (9-9-9) 32 mm (9-14-9) 42 mm (9-24-9) 50 mm (9-32-9) 60 mm (9-42-9)

Nombre de panneaux 
par colis 37 30 25 20 18 18 15 12 10 8

A/B

A/C

AB/B

AB/C

B/B

B/C

B/D

C/C

C/D

D/D

Formats standards
Qualité / 

Épaisseur 19 mm (6-7-6) 27 mm (9-9-9)

Nombre de panneaux 
par colis 25 18

AB/C

Épicea

Mélèze de Sibérie

Formats standards
Qualité / 

Épaisseur 19 mm (6-7-6) 27 mm (6-15-6)

Nombre de panneaux 
par colis 25 18

AB/C

Sapin blanc

Formats 6 m de long

Épicea du pays Épicea du Nord

Longueur 2,75 m uniquement en épicea du pays

ASSORTIMENT
NOVATOP SWP – 3 plis en bois masiif

Qualité / 
Épaisseur 19 mm (6-7-6) 21 mm (6-9-6) 27 mm (6-15-6) 27 mm (9-9-9) 32 mm (9-14-9) 42 mm (9-24-9) 50 mm (9-32-9) 60 mm (9-42-9)

Nombre de panneaux 
par colis 25 20 18 18 15 12 10 8

B/C

B/D

C/C

C/D

1,25 x 5 1,25 x 6

1,25 x 3

2,5 x 6
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Formats standards
Qualité / 

Épaisseur 45 mm (9-9-9-9-9) 60 mm (9-9-24-9-9)

Nombre de panneaux 
par colis 10 8

B/B

B/C

B/D

C/C

C/D

D/D

Épicea

ASSORTIMENT
NOVATOP STATIC – 5 plis en bois masiif

NOVATOP STATIC L
Fibres des plis superficiels dans le sens longitudinal

NOVATOP STATIC Q
Fibres des plis superficiels dans le sens transversal

5000 mm

2500 mm

4950 mm

2500 mm
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NOVATOP SWP - panneaux multiplis en bois massif

Description Les panneaux multiplis NOVATOP SWP sont fabriqués en bois débité et séché à 8 % (mélèze  
12 %). Chaque couche est composée de lamelles en bois massif. Le panneau 3-plis est 
composé de deux couches externes et d’une couche médiane dont le fil du bois est per-
pendiculaire à celle des couches externes. Le panneau à 5 plis possède deux couches 
supérieures parallèles de chaque côté et d’une couche médiane dont les fibres sont per-
pendiculaires aux fibres des couches supérieures. L´épaisseur des couches est variable et 
définit l´épaisseur finale du panneau. Les lamelles de la couche médiane sont collées dans 
le sens longitudinal. Elles sont fixées verticalement par les joints d’aboutage ou peuvent 
être laissées en continu. Leur épaisseur est de 42 mm au maximum. Les couches extérieu-
res sont faites de lamelles continues d’épaisseur 6 ou 9 mm et de largeur allant de 93 à 143 
mm. La largeur des lamelles de surface est toujours la même et les lamelles sont orientées 
vers la surface, par le côté droit. Les joints longitudinaux des lamelles sont collés sur chaque 
couche. 

La colle utilisée est résistante à l'eau et le collage des lamelles de surface répond à la norme 
EN 204, AW 100 ou D4. La qualité du ponçage correspond à un grain 100 (ponçage plus 
grossier sur demande).  

Normes EN 13353
EN 13986
DIN 68800

Classement des 
panneaux

SWP/1  panneaux en bois massif pour l´emploi en milieu sec
SWP/2  panneaux en bois massif pour l´emploi en milieu humide
SWP/3  panneaux en bois massif pour l´emploi en milieu extérieur

Essences de bois épicea du pays, épicea du nord, mélèze sibérien, sapin blanc

Surface les panneaux NOVATOP SWP sont poncés au grain de 100, ponçage brut au grain de  
50 sur emande.  Tolérance de ponçage  ± 0,2 mm.

Format des côtés NOVATOP SWP est le matériel de grand format selon EN 12775, fabriqué dans les  
dimensions et constructions standards selon le tableau "Assortiment“.
Tolérances des dimensions selon EN 13353:  
Tolérances de la largeur et de la longueur ± 2 mm
Rectitudes des côtés: 1mm/m
Orthogonalité: 1mm/m

Épaisseur des lames de 
surface

93–143 mm

Qualité de la surface La surface des SWP est triée en 5 qualités différentes – A, B, ME, C, D  et leurs combinai-
sons. Paramètres de triage dans le tableau Classification des qualités des SWP. 
Note: La qualité indiquée comme la première répond au côté supérieur du panneau 
SWP dans le paquet (pour l'étiquette standard)!
Le classement des lames de surface se fait selon les normes eN 13017-1, 
et les standards techniques internes de la société AGrOP NOVA a.s.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE 
NOVATOP SWP 
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NOVATOP SWP - panneaux multiplis en bois massif

Bois brut pour la fabrication Tout le bois brut pour la fabrication des SWP provient des forets gérées selon PEFC.

Collage Le collage correspond à:
AW100 selon DIN 68705 et B3008
D4 selon EN 204
Les lamelles de surface sont collées entre elles et sur la surface de la couche 
médiane par le colle mélamine. Lames de la couche médiane sont encollées par la 
colle PVAc. Les pastilles de réparations sont aussi collées aux lames de surface.

Matériaux de réparation Mastic, Réparation par des noeuds naturels  (10 - 40 mm)

Emissions HCHO - NOVATOP SWP sont fabriqués  pratiquement sans utilisation du formaldé-
hyde (voir La spécification technique des NOVATOP SWP).
NOVATOP SWP sont fabriqués sans utilisation du pentachlorphénole, 
des matières d´imprégnation et des dissolvants organiques.

D´autres paramètres 
des SWP

D´autres caractéristiques mécaniques et physiques sont précisées dans la liste des don-
nées techniques des SWP.

Certificats, attestations, essais Déclaration de performance NOVATOP SWP
Déclaration de performance NOVATOP SWP SD
Déclaration de performance NOVATOP FREE
Déclaration de performance NOVATOP STATIC
Certificats de la conformité de la procédure de fabrication 
SWP/1, SWP/2, SWP/3
Certificats de la conformité de la procédure de fabrication 
SWP/ 1SD, SWP/ 2SD, SWP/ 3SD
Limites des émissions des polluants et leur contenu
Émissions du formaldehyde
Difussion - attestation
Natureplus
PEFC
ISPM

Déchets Les emballages sont réalisées selon les normes valables dans le pays d´origine du 
client. Les déchets qui viennent du traitement des SWP peuvent etre brulés dans 
tous les appareils correspondants.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE 
NOVATOP SWP 
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NOVATOP SWP – panneau 3 plis en bois massif portant et non portant selon la norme EN 13986

Certification EN 13353, EN 13986

Classes de service SWP/1, SWP/2, SWP/3 selon EN 13353

Classe technique SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/3 NS, SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S

Essences de bois épicea du pays, épicea du nord, mélèze sibérien

Collage AW100 selon DIN 68705,  SWP/3 selon EN 13354

Colle Colle mélamine

Formats standards (mm) épaisseur: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
largeur: 1040, 1250, 2100, 2500
longueur: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000

Surface ponçage grain – K  50, 100

Taux d´humidité épicea 8±2%, mélèze 12±2%

Densité épicea ca. 490 Kg/m3, mélèze ca. 580 kg/m3

Classement en formaldéhyde EN selon EN 717-1, EN16516
les valeurs se réfèrent à l'essai

Réaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1

Valeur de calcul 
de la conductivité thermique (λ)

pour épicéa 0,13 W/mK à densité de 490 kg/m3 selon la norme EN ISO 10456 
pour mélèze de 0,15 W/mK à densité de 580 kg/m3 selon la norme EN ISO 10456

Résistance de la diffusion (µ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456

Absorption phonique 250 – 500 Hz  –  0,1
1000 – 2000 Hz  –  0,3

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (ma) + 14
ma – poids au kg/m2

Unité de mesure de capacité
thermique (cp)

1600 J/kgK selon EN ISO 10456

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
NOVATOP SWP 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
NOVATOP SWP

Certificats

SWP/1 1393-CPR-0018

SWP/2 1393-CPR-0019

SWP/3 1393-CPR-0020

Caractéristiques de densité, résistance à la flexion et module de résistance selon EN 13353

ρ Densité (kg/m3) EN 323 410 410 410 410

Resistance caractéristique en compression perpendiculaire à la surface du panneau  (N/mm2)

fm,0,k

Parallèle à la direction des fibres des 
couches extérieures EN 789 35 30 16 12

fm,90,k
Perpendiculaire à la direction des 
fibres des couches extérieures EN 789 5 5 9 9

E0,mean

Parallèle à la direction des fibres des 
couches extérieures EN 789 8500 7000 6500 6000

E90,mean
Perpendiculaire à la direction des 
fibres des couches extérieures EN 789 470 470 1300 1300

E90,mean
Modul pružnosti kolmo k vláknům 
vnějších vrstev EN 789 470 470 1300 1300
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NOVATOP STAT – panneau 3 plis en bois massif portant avec les valeurs déclarées selon la 
norme EN 13986

Certification EN 13353, EN 13986

Classes de service SWP/1, SWP/2, SWP/3 selon EN 13353

Classe technique SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD

Essences de bois épicea du pays, épicea du nord, mélèze sibérien

Collage AW100 selon DIN 68705, SWP/3 selon EN 13354

Colle Colle mélamine

Formats standards (mm) épaisseur: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
largeur: 1040, 1250, 2100, 2500
longueur: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000

Surface ponçage grain – K  50, 100

Taux d´humidité épicea 8±2%, mélèze 12±2%

Densité épicea ca. 490 Kg/m3, mélèze ca. 580 kg/m3

Classement en formaldéhyde EN selon EN 717-1, EN16516
les valeurs se réfèrent à l'essai

Réaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1

Valeur de calcul 
de la conductivité thermique (λ)

pour épicéa 0,13 W/mK à densité de 490 kg/m3 selon la norme EN ISO 10456 
pour mélèze de 0,15 W/mK à densité de 580 kg/m3 selon la norme EN ISO 10456

Résistance de la diffusion (µ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456

Absorption phonique 250 – 500 Hz  –  0,1
1000 – 2000 Hz  –  0,3

Isolation acoustique (dB)  R = 13 x log (ma) + 14
ma – poids au kg/m2

Unité de mesure de capacité
thermique (cp) 

1600 J/kgK selon EN ISO 10456

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOVATOP SWP SD 
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Certificats

SWP/1 SD  1393-CPR-0918

SWP/2 SD  1393-CPR-0921

SWP/3 SD  1393-CPR-0922

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
NOVATOP SWP SD

Valeurs caractéristiques des panneaux SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD v N/mm2

Panneau avec des joints d'aboutage dans la couche centrale

Type du panneauu 16 19 22 27 Typ a 27 Typ b 32 42 50 60

Nombre de couches 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Èpaisseur [mm] 16 19 22 27 27 32 42 50 60

Èp.des lamelles de surface [mm] 5,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Èp.des lamelles médianes [mm] 6,0 7,0 10,0 15,0 9,0 14,0 24,0 32,0 42,0

Tension perpendiculaire à la surface du panneau [N/mm2]

fm,0,k

Resistance en flexion parallèle à la 
direction des fibres des couches 
extérieures

34,7 33,1 30,0 25,0 28,9 27,6 24,6 22,4 20,1

fm,90,k

Resistance en flexion perpendiculaire 
à la direction des fibres des couches 
extérieures

3,4 3,3 4,1 5,4 3,1 3,9 5,6 6,7 7,8

Em,0

Module axial parallèle à la direction des 
fibres des couches extérieures 10900 10900 10500 9600 11100 10600 9400 8600 7700

Em,90

Module axial perpendiculaire à la direc-
tion des fibres des couches extérieures 500 450 700 1150 400 650 1250 1650 2100

fv,k
Resistance au cisaillement 1,1

G Module de cisaillement 90

Fatigue dans le plan du panneau [N/mm2]

fm,0,k  

Resistance en flexion parallèle à la 
direction des fibres des couches 
extérieures

19,1 19,3 16,8 13,9 20,3 17,3 13,4 11,4 9,7

fm,90,k

Resistance en flexion perpendiculaire 
à la direction des fibres des couches 
extérieures

5,9 5,8 7,1 8,6 5,3 6,8 8,8 9,8 10,7

ft,0,k

Resistance en traction parallèle à 
la direction des fibres des couches 
extérieures

12,8 12,9 11,2 9,3 13,6 11,5 9,0 7,6 6,5

ft,90,k

Resistance en traction perpendiculaire 
à la direction des fibres des couches 
extérieures

4,0 3,9 4,7 5,7 3,6 4,6 5,9 6,5 7,1

fc,0,k

Resistance en compression parallèle 
à la direction des fibres des couches 
extérieures

19,1 19,3 16,8 13,9 20,3 17,3 13,4 11,4 9,7

fc,90,k

Resistance en compression perpen-
diculaire à la direction des fibres des 
couches extérieures

5,9 5,8 7,1 8,6 5,3 6,8 8,8 9,8 10,7

fv,k  
Resistance au cisaillement 3,0

Em,0

Module axial parallèle à la direction des 
fibres des couches extérieures 7300 7400 6400 5300 7800 6600 5100 4400 3700

Em,90

Module axial perpendiculaire à la direc-
tion des fibres des couches extérieures 2300 2250 2700 3300 2050 2600 3350 3750 4100

G Module de cisaillement 600
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NOVATOP FREE – panneau 3 plis en bois massif non-portant avec collage sans formaldehyde

Certification EN 13353, EN 13986

Classes de service  SWP/1, SWP/2 selon EN 13353

Classe technique SWP/1 NS, SWP/2 NS

Essences de bois épicea du pays, épicea du nord, sapin blanc

Collage D4 selon EN 204

Colle PVAc

Formats standards (mm)
épaisseur: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
largeur: 1040, 1250, 2100, 2500
longueur: 2500, 3000, 4000, 5000, 6000

Surface ponçage grain – K  50, 100

Taux d´humidité épicea, sapin blanc 8±2%

Densité épicea, sapin blanc cca 490 kg/m3

Classement en formaldéhyde EN selon EN 717-1, EN16516, les valeurs se réfèrent à l'essai

Réaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 

Conductivité thermique (λ) 0,13 W/mK selon  EN 13986 - épicea, sapin blanc

Résistance de la diffusion (µ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456

Absorption phonique 250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Isolation acoustique (dB)  R = 13 x log (ma) + 14
ma – poids au kg/m2

Unité de mesure de capacité
thermique (cp) 1600 J/kg.K selon EN ISO 10456

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
NOVATOP FREE 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOVATOP FREE 

Exigences pour la densité, la résistance et le module d'élasticité selon la norme EN 13353

Proprietes Methode 
d´essais

Epais. nominale du panneau en mm

>12 ≤ 20 >20 ≤ 30 >30 ≤ 42 > 42

Resistance caractéristique en compression perpendiculaire à la surface du panneau [N/mm2]

fm,0,k

Parallèle à la direction des fibres 
des couches extérieures EN 789 35 30 16 12

fm,90,k

Perpendiculaire à la direction des 
fibres des couches extérieures EN 789 5 5 9 9

Em,0

Parallèle à la direction des fibres 
des couches extérieures EN 789 8500 7000 6500 6000

Em,90

Perpendiculaire à la direction des 
fibres des couches extérieures EN 789 470 470 1300 1300

Les panneaux massifs multiplis encollés avec de la colle PVAc  
présentent de très faibles valeurs d'émissions de formaldéhyde. 
La colle ne contenant pas de formaldéhyde, les valeurs mesu-
rées correspondent a des émanations de formaldéhyde natu-
rellement contenues dans le bois.

Avertissements: 
Grâce à l'utilisation de la colle PVAc lors de la fabrication de 
panneaux SWP, les valeurs d'émission de formaldéhyde après 
l'ouverture des parties encollées sont identiques. Ces pan-
neaux sont particulièrement adaptés pour l'insonorisation. 
Les émissions de formaldéhyde répondent aux éxigences trés 
strictes de la classe la plus haute F**** des normes japonaises 
JIS. 
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NOVATOP STATIC – 5 plis en bois masiif

Certification EN13353, EN13986  

Classes de service SWP/1, SWP/2 selon EN 13353

Classe technique SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD

Essences de bois Épicea de pays 

Lepení AW100 selon DIN 68705,  SWP/3 selon EN 13354

Lepidlo Colle mélamine

Qualité de la surface Non-visible (qualité C), visible (qualité B). 
Classification des qualités d´après les instructions internes AGROP NOVA s.a.

Surface Ponçage - K 50, 100

Format grand panneau (mm) 12.000 x 2.500 (Jonction par entures)

Formats standards (mm)

NOVATOP STATIC L (longitudinal) NOVATOP STATIC Q (transversal)

Longueur: 2.500, 5.000, 6.000
Largeur: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500
Épaisseur: 45, 60

Longueur: 4.950
Largeur: 2.500
Épaisseur: 45, 60

Tolérances dimensionnelles 
selon EN 13 353

Tolérances nominales de largeur et de longueur : ± 2 mm
Planéité : ± 1 mm/m
Equerrage ± 1mm / m

Classement en formaldéhyde EN selon EN 717-1, EN16516, les valeurs se réfèrent à l'essai

Taux d´humidité 10 %  ± 3 %

Coefficient de retrait
et gonflement α (%/%) 0,002 – 0,012 %

Densité cca 490 kg/m3

Réaction au feu D-s2,d0 selon EN 13501-1

Conductibilité thermique (λ) 0,13 W/mk, avec une densité de 490kg/m³ selon EN ISO 10456

Unité de mesure de capacité 
thermique (cp) 1.600 J/kg.K selon EN ISO 10456

Résistance de la diffusion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456

Absorption phonique 250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Isolation acoustique (dB) R = 13x log (ma) + 14    
ma – poids au kg/m2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOVATOP STATIC
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Les valeurs de section de NOVATOP STATIC se rapportent à une largeur du panneau de 1 m. Lors de l’analyse de la flèche,  
il est nécessaire de particulièrement faire attention à la déformation par cisaillement.

Structure des lamelles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
NOVATOP STATIC

NOVATOP STATIC L
Fibres des plis superficiels dans le sens longitudinal

NOVATOP STATIC Q
Fibres des plis superficiels dans le sens transversal

5000 mm

2500 mm

45 mm
(9p-9p-9q-9p-9p)

60 mm
(9p-9p-24q-9p-9p)

Épaisseur 45 mm 60 mm

Composition 9p-9p-9q-9p-9p 9p-9p-24q-9p-9p

Moment d´inertie I 6.05E+06 mm4 1.31E+07 mm4

Module d‘Inertie W 2.69E+05 mm3 4.37E+05 mm3

4950 mm

2500 mm

 Valeurs de section
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Valeurs de résistance caractéristique de certains types du panneau 
en N/mm2 pour le dimensionnement selon la norme DIN 1052: 2008 - 12.

Panneau avec des joints d'aboutage dans la couche centrale

Type du panneauu 45 (9-9-9-9-9) 60 Typ A (9-9-24-9-9)

Nombre de couches 5 5

Èpaisseur  [mm] 45 60

Èp.des lamelles de surface [mm] 18,0 18,0

Èp.des lamelles médianes [mm] 9,0 24,0

Tension perpendiculaire à la surface du panneau [N/mm2]

fm,0,k

Resistance en flexion parallèle à la direction des fibres des 
couches extérieures

29,8 28,1

fm,90,k

Resistance en flexion perpendiculaire à la direction des fibres 
des couches extérieures

3,1 3,6

Em,0

Module axial parallèle à la direction des fibres des couches 
extérieures

11400 10800

Em,90

Module axial perpendiculaire à la direction des fibres des 
couches extérieures

250 550

fv,k Resistance au cisaillement 1,1

G Module de cisaillement 90

Fatigue dans le plan du panneau [N/mm2]

fm,0,k  

Resistance en flexion parallèle à la direction des fibres des 
couches extérieures

24,2 18,4

fm,90,k

Resistance en flexion perpendiculaire à la direction des fibres 
des couches extérieures

3,4 6,3

ft,0,k

Resistance en traction parallèle à la direction des fibres des 
couches extérieures

16,1 12,3

ft,90,k

Resistance en traction perpendiculaire à la direction des fibres 
des couches extérieures

2,3 4,2

fc,0,k

Resistance en compression parallèle à la direction des fibres 
des couches extérieures

24,2 18,4

fc,90,k

Resistance en compression perpendiculaire à la direction des 
fibres des couches extérieures

3,4 6,3

fv,k  Resistance au cisaillement 3,0

Em,0

Module axial parallèle à la direction des fibres des couches 
extérieures

9300 7100

Em,90

Module axial perpendiculaire à la direction des fibres des 
couches extérieures

1300 2400

G Module de cisaillement 600

Rem.: Facteur kh est inclu dans le tableau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOVATOP STATIC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOVATOP FLOOR

NOVATOP FLOOR – Panneau 3 plis en bois massif avec rainure et languette

Certification EN 13353, EN 13986

Classe technique SWP/1, SWP/2, SWP/3 selon EN 13353

Essences de bois épicea

Collage AW100 selon DIN 68705, SWP/3 selon EN 13354, D4 selon EN 204

Colle Colle mélamine

Formats standard  (mm)
épaisseur: 19 (6-7-6)
largeur: 400
longueur: 2450

Tolérance dimensionnelle
Tolérance de l’usinage dans l’épaisseur ±0,2mm
Tolérance de l’usinage de ponçage ±0,2mm
Tolérance de l’usinage de largeur et longueur ±0,5mm

Surface ponçage grain – K 120

Taux d´humidité épicea 8±2%

Densité épicea ca. 490 Kg/m3

Réaction au feu EN selon EN 717-1, EN16516
les valeurs se réfèrent à l'essai

Conductivité thermique D-s2, d0 selon EN 13 501-1

Conductivité thermique (λ) 0,13 W/mK selon EN ISO 10456 – épicea 

Résistance de la diffusion (µ) 200/70 (sec/ humide) selon EN ISO 10456

Absorption phonique 250 – 500 Hz  –  0,1
1000 – 2000 Hz  –  0,3

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (ma) + 14
ma – poids au kg/m2

Unité de mesure de capacité
thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456

Usinage des bords (mm)
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INDICATIONS POUR LE CLASSEMENT
ÈPICEA

Pour des longueurs de plus de 6 m avec lamelle continue

Indications pour 
le classement

Classe de qualité

A AB B C   D

exigences générales 
joints longitudinaux

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
joints longitudinaux 
réparés admissibles

collage parfait
joints longitudinaux 
réparés admissibles

Structure,
structure des fibres
bois de compression 

croissance fine, droit
structure des fibres
sans bois de compression 

bois fin, droit
structure des fibres
sans bois de compression

bois brut, léger
bois de compression 
admissible

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Nodosité
sain, nettement envahi
noeuds jusqu'à 30 mm 
de diamètre admissible

sain, nettement envahi
noeuds jusqu'à 50 mm 
de diamètre noeuds 
noirs épisodiques-yeux
admissibles jusqu'à 
5 mm

de diamètre noeuds 
noirs épisodiques-yeux
admissibles jusqu'à 10 
mm *(sain, solidement 
envahi sans exigences 
particulières)

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Réparation par
des noeuds naturels

admissible occasionne-
llement jusqu'à 15 mm

admissible jusqu'à 20 mm 
2 noeuds ne peuvent pas 
être l'un à côté de l'autre

2 noeuds ne peuvent pas 
être l'un à côté de l'autre
*(Admissible jusqu'à 
35 mm)

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Poches de résine
admissible 
occasionnellement
jusqu'à 2 x 30 mm

admissible 
occasionnellement
jusqu'à 2 x 30 mm

admissible 
occasionnellement 
jusqu'à 5 x 50mm, pas 
de concentration 
ni d'apparition massive

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Poches de résine
réparées

admissible occasionne-
llement au-dessus de 
2 x 30 mm

admissible occasionne-
llement au-dessus de  
2 x 30 mm

admissible occasionne-
llement au-dessus de  
5 x 50 mm

admissible au-dessus 
de 5 x 50 mm

sans exigences 
particulières

Ecorce inadmissible 
inadmissible, envahie
réparée jusqu'à 20 mm

inadmissible, *(envahi 
réparée jusqu'à 35 mm)

admissible 
occasionnellement

sans exigences 
particulières

Fissures
fissures de surface 
épisodiquement
admissibles

fissures de surface 
épisodiquement
admissibles, traversant
fissures finales jusqu'à
50 mm de lonugeur
admissible 
occasionnellement

fissures de surface 
épisodiquement
admissibles, traversant
fissures finales jusqu'à
50 mm de longueur
admissible 
occasionnellement

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Coeur /moelle/ sans moelle sans moelle 

moelle admissible
de longueur totale 
max 600 mm
une partie ou une 
addition de parties

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Infestation par les 
insectes ver inadmissible inadmissible inadmissible 

inadmissible, ver
admissible 
occasionnellement

inadmissible, ver
admissible 
occasionnellement

Décoloration, éponge inadmissible inadmissible 
coloration admissible 
en largeur 10 mm et
en longueur 200 mm

sans exigences 
particulières
pourriture inadmissible

sans exigences 
particulières
pourriture inadmissible

Blanche

Epaisseur des 
fissures collées max 0,2 mm max 0,3 mm max 0,3 mm

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Usinage 
de surface sans défauts

petits défauts
admissibles 
occasionnellement

petits défauts
admissibles 
occasionnellement

petits défauts
admissibles 
occasionnellement

sans exigences 
particulières

Qualité du bord de 
panneau parties 
ébréchées 
assez courbes

inadmissible 
jusqu'à 10 mm du bord
admissible 
occasionnellement

jusqu'à 10 mm du bord
admissible 
occasionnellement

jusqu'à 50 mm du bord
admissible 
occasionnellement

sans exigences 
particulières

Combinaison de 
différentes essences 
de bois

inadmissible inadmissible inadmissible 
inadmissible

sans exigences 
particulières

Largeur de chaque 
morceau -
excepté l'extérieur

min 60 mm
min 60 mm min 60 mm sans exigences 

particulières
sans exigences 
particulières

Motif en bois selon couleur et 
structure motif régulier

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières
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Indications pour le 
classement

Classe de qualité

A AB B C   D

Exigences générales 
joints longitudinaux

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
joints longitudinaux 
réparés admissibles

collage parfait
joints longitudinaux 
réparés admissibles

Structure,
structure des fibres
bois de compression 

grandi finement, droite 
structure des fibres sans 
bois de compression 

bois fin, droite
structure des fibres
sans bois 
de compression 

bois brut, léger
bois de compression 
admissible

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Nodosité

sain, solidement envahi 
noeuds jusqu'à 60 mm 
de diamètre
admissible

sain, solidement envahi 
noeuds jusqu'à 60 mm 
de diamètre
noeuds noir spora-
diques-yeux admissible 
jusqu'à 5 mm

sain, solidement envahi 
noeuds jusqu'à 60 mm 
de diamètre
noeuds noir spora-
diques-yeux admissible 
jusqu'à 10 mm

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Réparation par
des noeuds naturels

admissible occasionne-
lement  jusqu'à 15 mm

admissible jusqu'à 20 mm 
2 noeuds ne peuvent pas  
être l'un à côté de l'autre

admissible jusqu'à. 30 mm 
2 noeuds ne peuvent pas 
être l'un à côté de l'autre

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Poches de résine
admissible 
occasionnelement
do 2 x 30 mm

admissible 
occasionnelement
do 2 x 30 mm

admissible 
occasionnelement 
jusqu'à 5 x 50 mm, pas 
de rassemblement 
et l'apparition massive

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Poches de résine
réparées

admissible occasionne-
lement au-dessus de 
2 x 30 mm

admissible occasionne-
lement au-dessus de  
2 x 30 mm

admissible occasionne-
lement au-dessus de  
5 x 50 mm 

admissible au'dessus de 
5 x 50 mm sans exigences 

particulières

Ecorce inadmissible 
inadmissible, envahie
réparée jusqu' à  
20 mm

inadmissible, envahie
réparée jusqu' à  
20 mm

admissible 
occasionnelement

sans exigences 
particulières

Fissures
fissures de surface 
sporadiques
admissible

fissures de surface 
épisodiquement  
admissibles, traversant 
fissures finales jusqu'à 
50 mm de longueur 
admissible 
occasionnellement  

fissures de surface 
épisodiquement 
admissibles, traversant 
fissures finales jusqu'à 
50 mm de longueur 
admissible 
occasionnellement 

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Coeur /moelle/ sans moelle sans moelle 

moelle admissible de 
longueur totale max 
600 mm une partie ou 
une addition de parties  

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

infestation par les 
insectes ver inadmissible inadmissible inadmissible 

inadmissible, ver
admissible 
occasionnelement

inadmissible, ver
admissible 
occasionnelement

Décoloration, éponge inadmissible inadmissible 
coloration admissible 
en largeur 10 mm et
en longeur 200 mm

sans exigences 
particulières
pourriture inadmissible

sans exigences 
particulières
pourriture inadmissible

Blanche
rayures étroites admises 
jusqu'à 20% d'épaisseur 
des lamelles pour le 
mézèle

rayures étroites admises 
jusqu'à 20% d'épaisseur 
des lamelles pour le 
mézèle

permis sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Epaisseur des 
fissures collées max. 0,2 mm max. 0,3 mm max. 0,3 mm sans exigences 

particulières
sans exigences 
particulières

Usinage 
de surface sans défauts

admissible 
occasionnelement
petits défauts

admissible 
occasionnelement
petits défauts

admissible 
occasionnelement
petits défauts

sans exigences 
particulières

Qualité du bord de 
panneau
comme courbes
parties ébréchées

inadmissible 
jusqu'à 10 mm du bord 
admissible 
occasionnelement

jusqu'à 10 mm du bord 
admissible 
occasionnelement

jusqu'à 50 mm du bord 
admissible 
occasionnelement

sans exigences 
particulières

Combinaison 
de différentes essen-
ces de bois 

inadmissible inadmissible inadmissible inadmissible sans exigences 
particulières

Largeur de chaque 
morceau -
 excepté l'extérieur

min 60 mm min 60 mm min 60 mm sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

Motif en bois
selon couleur et 
structure motif 
régulieur

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

sans exigences 
particulières

INDICATIONS POUR LE CLASSEMENT
MÉLÈZE
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Indications pour le 
classement

Classe de qualité

A AB B C

Exigences générales 
joints longitudinaux

collage parfait
sans joints ouverts

collage parfait
joints longitudinaux 
réparés admissibles

Structure,
structure des fibres
bois de compression

croissance fine, droite 
fibres sans bois de com-
pression  

sans exigences 
particulières

Nodosité
sain, nettement envahi 
noeuds jusqu'à 5 mm de 
diamètre  

sans exigences 
particulières

Réparation par 
des noeuds naturels inacceptable sans exigences 

particulières

Ecorce inacceptable sans exigences 
particulières

Fissures fissures de surface 
épisodiques acceptable  

sans exigences 
particulières

Infestation par 
les insectes ver inacceptable

inacceptable, ver
acceptable 
occasionnelement

Décoloration, éponge
décoloration
rouge, jaune,
marron acceptée

sans exigences 
particulières
pourriture inacceptable

Epaisseur des 
fissures collées max. 0,3 mm sans exigences 

particulières

Usinage 
de surface sans défaut

acceptable 
occasionnelement
petits défauts 

Qualité du bord de 
panneau
comme courbes
parties ébréchées

inacceptable
jusqu'à 50 mm du bord
acceptable 
occasionnelement

combinaison 
de différentes essences 
de bois

inacceptable acceptable

Largeur de chaque  
morceau - excepté 
l'extérieur

min 60 mm sans exigences 
particulières

Motif en bois selon couleur et structure
motif régulieur

sans exigences 
particulières

INDICATIONS POUR LE CLASSEMENT
SAPIN BLANC
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Brossage fin

Brossage fort

Éclaté et brossage fin

SURFACE STRUCTURÉE
NOVATOP SWP

Types de surfaces Brossage fin et fort, Éclaté et brossage fin

Essences de bois Epicéa , mélèze

Epaisseur standards (mm) 14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 
27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)

Formats standards (mm) Jusqu'à 2100 x 6000, mini. longueur 1000 mm

Max. poids des panneaux 220 kg

Usinage possibles Standard : rainure et languette, rainure latérale
Non-standard: sur demande
Mise en forme exacte: sur demande
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NOVATOP ALTHOLZ 
– le panneau en bois massif 3-plis avec la couche de revêtement unilatérale de vieux bois

Essence  Épicéa

Epaisseur 19 mm

Formats standard
(mm) 

Largeur: 1250
Longueur: 2600, 2800, 3000, 3200 

Collage D4

Colle PVAc

Taux d’humidité 8 %

Composition panneau 3-plis: la couche intermédiaire en épicéa,la couche de surface de vieux bois, 
la deuxième couche de surface en épicéa

Largeur des lamelles
de face

80-230 mm
Les faces visibles sont toujours une combinaison de différentes largeurs de lamelles

Epaisseur des lamelles 
de face

environ 6 mm (en fonction des types de panneaux, l’épaisseur peut être supérieure) 

Types de panneaux 4  vieux panneaux brunis par le soleil, ou panneaux de coffrage brossés manuellement 

1  poutres et panneaux de charpentes brossés manuellement
       (Attention : seulement la longueur 3200 mm) 

Surface 4A couleurs de noir à brun foncé, quelques trous de clous, réparations avec du vieu bois 

4B couleurs de brun foncé à gris clair, quelques trous de clous, réparations avec du 
        vieu bois

4C couleurs de brun à brun clair jusqu’au gris clair  

1A couleurs brun foncé, brun clair, beige 

Possibilités d’usinage Standard : rainures et/ou languettes  
Non-standard : à la demande  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOVATOP ALTHOLZ

Attention : les aspects distincts et marqués du bois, les nuances de couleur, dommages, trous de clous ou de vers, les fissures 
causes par le séchage sont tolérés dans les panneaux NOVATOP ALTHOLZ.
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DIMENSIONNEMENT PRÈLIMINAIRES
NOVATOP SWP ET A NOVATOP STATIC
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DIMENSIONNEMENT PRÈLIMINAIRES
NOVATOP STATIC
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1. Informations générales

Le document suivant présente, sur une plaque à trois couches de la société AGROP NOVA s.a., un exemple d’une 
proposition et d’une vérification détaillées (contrainte perpendiculaire agissant sur la surface de la plaque, chemine-
ment des fibres de la couche de surface en direction de l’écartement). On a réalisé les vérifications de la capacité de 
port et de l’aptitude à l’utilisation.

2. Système et charge

2.1 Materiau:

Plaque à trois couches Type 60
Epaisseur de la couche de surface d1 = 9 mm
Epaisseur de la couche de milieu  d2 = 42 mm
Module d’élasticité au pliage  Em,0,BW = 11.500 N/mm²
Module d’élasticité en cisaillement de roulement GBW  =  90 N/mm²
Résistance caractéristique au pliage  fm,0,BW = 30,0 N/mm²
Résistance caractéristique au cisaillement  fv,BW  = 1,10 N/mm²
Valeur proposée de la résistance au pliage fm,0,d  = 20,77 N/mm²
Valeur proposée de la résistance au cisaillement fv,d  = 0,76 N/mm²
Coefficient de fluage  kdef  = 0,6

2.2  Charge:

Classe d’utilisation: 1
Charge permanente: gk = 1,50 kN/m
Charges variables: qk = 3,00 kN/m; kategorie C
 -> kmod = 0,90

2.2.1 Verification de la capacite de port

qd = 1,35 . (0,06 . 5,0 + 1,5) + 1,5 . 3,0 = 6,93 kNm

couple de pliage maxi

           Md =                         =                        = 3,47 kNm

effort de déplacement maxi

         Vd =                         =                        = 6,93 kNm

EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT
NOVATOP SWP SD

surface du plan

qd . ℓ2

8 

6,93 . 2,02

8 

A = 6,93 kN

L1 = 1,00 m L2 = 1,00 m

L = 2,00 m

M = 3,47 kN B = 6,93 kN

q = 6,93 kN/m

qd . ℓ

2 

6,93 . 2,0

2 
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2.2.2 Verification de l’aptitude a l’utilisation

Vérification de l’aptitude à l’utilisation selon DIN 1052.2008-12
Totalité de charge 

qk,g = 0,06 . 5,0 . 1 + 1,5 = 1,8 kNm                                 qk,g = 3,0 kNm

3. Definition des parametres de la coupe

Couche de surface:

Superficie de la coupe A1 = 9.000 mm²
Module de la coupe  W1 = 13.500 mm³
Couple statique de la superficie S1 = 242.343 mm³
Moment d'inertie de la section I1 = 60.750 mm4

 C/s = 2.143 mm²

Calcul de γ1:

          γ1 =                             =                                                = 0,894

          γ2 = 1,0

Calcul des bras a1 et a2

          a2 =                                                    =                                                                  = 24,07 mm  

          a1 =                                      - a2 =                                - 24,07 = 26,93 mm

Le couple efficace de l’inertie Ief résulte de ce qui précède Ieff

          leff = l1 . γ1 . a1 . A1 + l1 + γ2 . a1 . A1
        
          = 60.750 + 0,894 . 26.932 . 9.000 + 60.750 + 1,0 . 24,072 . 9.000 = 11.170.944 mm4

4. Estimation de la capacite de port

4.1 Estimation de la resistance au pliage

         σm,d =                                       =                                                                      = 8,88 N/mm2

                     =              = 0,43 < 1,0

1

π 2.E1.A1

1

π 2. 11.500 . 9000

20002 . 2143C
s

1+ 1+
ℓ2 .

γ1 . A1.          0,894 . 9.000 .           

γ1 . A1+ γ2 . A1        0,894 . 9.000 + 1,0 . 9.000      

d1

2

d1

2

9
2

9
2

d1

2

d1

2

9
2

9
2

+ d2 +

+ d2 +

+ 42 +

+ 42 +

[

[

[

[

]

]

]

]

2 2

Md

leff

σm,d

fm, 0, d

8,88
20,77

d1

2
9
2

3,47 . 106

11.170.944
.  γ1 . a1 + .   0,894 . 26,93 +[ [] ]

EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT
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4.2 Evaluation de la résistance au cisaillement

          τv,d =                     =                                                 = 0,134 

                  =                 = 0,18 < 1,0

5. Verification de l’aptitude a l’utilisation suivant DIN 1052 : 2008-12

5.1 Deformations d’elasticite initiales

          wg,inst =                                 =                                                        = 2.92 mm 

          wg,inst  =                                 =                                                        = 4.86 mm 

5.2 Deformations finales

5.2.1  De la charge permanente

          wG,fin = wG,inst . (1 + kdef) = 2,92 . (1 + 0,6) = 4,67 mm

5.2.2 De la charge variables
pour une situation de conception caractéristique

          wQ,fin = wQ,inst . (1 + Ψ2 . kdef) = 4,86 . (1 + 0,3 . 0,6) = 5,74 mm
         
pour une situation de conception quasi-permanente

          wQ,fin = Ψ2  . wQ,inst . (1 + kdef) = 0,3 . 4,86 . (1 + 0,6) = 2,33 mm

5.3.  Verification des valeurs preconisees

5.3.1 Deformation lors d’une situation proposee caracteristique

          wQ,inst = 4,86 mm <             =              = 6,67 mm                                                                                                         ( η = 0,73)

          a

          wfin - wG,inst = (4,67 + 5,74) - 2,92 = 7,49 mm <            =               = 10 mm                                                            ( η = 0,75)

5.3.2 Deformation lors d’une situation proposee quasi-permanente

          wfin = 4,67 + 2,33 = 7,00 mm <            =               = 10 mm                                                                                        ( η = 0,70) 

τv,d

fv,d

0,134
0,76

Vd . γ1. S1

leff . b
6930 . 0,894 . 242.343

11.170.944 . 1000

5
384

5
384

1,8 . 20004

11.500 . 11.170.944

qk.g . ℓ4

E . leff

. .

5
384

5
384

3,0 . 20004

11.500 . 11.170.944

qk.g . ℓ4

E . leff

. .

ℓ
300

ℓ
200

ℓ
200

2000
300

2000
200

2000
200

EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT
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OPTIONS DE L'USINAGE 
NOVATOP SWP

Usinage des bords standard
Usinage est possible de deux et quatre côtés.

27
-6

0

22

1,5

1,5

Brutto

Netto

Extension par un joint d’aboutage

Usinage nonstandard 
Individuellement sur demande, voir les exemples de l'usinage

Rainure

Rainure + Coupe d’onglet

Languette

11

2

2

4 x 10, 8 x 10, 10 x 10, 10 x 12 mm

19
 - 

42
19

 - 
42

19
 - 

60

11

b
a x b

a

Brutto

Netto

10

10

Coupe d’onglet

2

2

19
 - 

60

Arrondissage

19
 - 

60

r =
 5 m

m

Languette

Languette



30 www.novatop-swp.com

OPTIONS DE L'USINAGE 
NOVATOP SWP

Format pour rainures et languettes

680 x 6000 680 x 5000 680 x 2990 680 x 2490

1040 x 6000 1040 x 5000 1040 x 2990 1040 x 2490

1240 x 6000 1240 x 5000 1240 x 2990 1240 x 2490

2100 x 6000 2100 x 5000 2100 x 2990 2100 x 2490

2500 x 6000 2500 x 5000 2500 x 2990 2500 x 2490

Formats standards – netto (mm)

Formats non-standard (mm) : min. 500 x 2000

Tolérance de l’usinage
Tolérance de l’usinage dans l’épaisseur ± 0,4 mm

Tolérance de l’usinage de largeur et longueur  ± 0,5 mm

Tolérance de l’usinage de ponçage ± 0,2 mm

PLAN

B

co
up

e 
BBcoupe AA

B

AA

Coupe d’ongle

Coupe d’onglet

Coupe d’onglet Coupe d’onglet

Languette 11 mm

Languette 11 mm

Rainure 10 mm

Rainure 10 mm

11
10

Br
ut

to

Brutto

Netto

N
et

to
 

10

10

10

11
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OPTIONS DE L'USINAGE
CNC Hamuel Reichenbacher

Formats

Taille maximale: 6 x 2,5 m
Tolérance de l’usinage de largeur et longueur: ±0,5 mm

Outils

Scie circulaire: 
ø 300 mm, épaisseur 3,2 mm
ø 450 mm, épaisseur 4 mm

Outils de fraisage 

Il est possible d’usiner un panneau dans les trois 
dimensions, selon une grande variété de forme (pot 
électrique, rainure, arête cassée, etc…)

ø 8 mm – fraise à  spirale, longueur 30 mm
ø 10 mm – fraise à  spirale, longueur 40 mm
ø 20 mm – fraise à  spirale, longueur 50, 120 mm
ø 30 mm – fraise à  spirale, longueur 180 mm

Set pour rainures et languettes
Set pour joint d’aboutage (profondeur 22 mm)

Forets

ø 12 mm, longueur 100 mm
ø 15mm, longueur 100 mm

CNC Hamuel Reichenbacher

La sice circulaire

Magasin porte-outils
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Joint d’aboutage

Rainures du côté
Drážky zboku

Usinage des ouvertures des formes différentes Rainures d’en haut

Usinage des ouvertures des formes différentes Usinage des formes différentes

Rainure + languette

Mise en forme précise
Přesné formátování

Usinage standard 

Usinage non standard

EXEMPLES D'USINAGE
NOVATOP SWP
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EXEMPLES D'USINAGE
NOVATOP SWP

Usinage non standard

Profil par fraisage

Profil par perçage

Projets spéciaux

Profil par coupe

Profil par fraisage

Projets spéciaux
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CONDITIONNEMENT, MANUTENTION ET TRANSPORT 
NOVATOP SWP 

Épaisseur Construction Pcs dans 
paquet

m2 dans 
paquet

m2 dans 
camion épicea kg/m2 mélèze kg/m2

14 4-6-4 37 388,5 3108 6,86 X

16 5-6-5 30 315 2520 7,84 X

19 6-7-6 25 262,5 2100 9,31 11,21

21 6-9-6 20 210 1680 10,78 12,98

27 6-15-6 18 189 1512 13,23 15,93

27 9-9-9 18 189 1512 13,23 15,93

32 9-14-9 15 157,5 1260 15,68 18,88

42 9-24-9 12 126 1008 20,58 24,78

50 9-32-9 10 105 840 24,5 29,5

60 9-42-9 8 84 672 28,8 35,4

Conditionnement

Les panneaux multiplis en bois massif sont conditionnés par 
colis avec la désignation du nombre de panneaux dans le 
colis. Des panneaux sont posés sur des chevrons (écartées 
de 1m), emballés sous feuille plastique pour protégér contre 
l´humidité. La feuille est posée męme sur les parties latérales 
des colis. L´emballage spécial sur demande - pour protéger 
les panneaux contre la pollution ou contre détériorations pos-
sibles.

Manutention

Des colis des NOVATOP SWP peuvent ętre chargés par des 
chariots-élévateurs ou des grues. Il faut les protéger soigneu-
sement pour ne pas abîmer les parties latérales, surface des 

colis et de l´emballage. Le poids approximatif d´un colis stan-
dard:  2.500 kg (2.100 x 5.000 mm).

Transport

Les panneaux NOVATOP sont en général transportés dans les 
camions (remorques fermées, ou des containers 20' a 40'. Un 
camion complet ou un container 40' réprésente approxima-
tivement 40m3 de SWP. 

Avertissement
En cas de transport dans des conditions climatiques difficiles, 
le taux d´humidité des panneaux peut varier. Après le trans-
port nous recommandons de laisser les panneaux se stabiliser 
avant utilisation.

Emballage des panneaux multiplis pour un format standard 5000 x 2100 mm
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STOCKAGE ET TRAITEMENT
NOVATOP SWP 

Stockage

Les panneaux multiplis en bois massif doivent etre stockés 
dans des espaces couverts et secs, posés horizontalement 
sur des chevrons écartées de 1m.  Après enlèvement de 
l´emballage il est recommandé de les couvrir avec des pan-
neaux OSB, MDF, etc.

Avertissement
Le stockage non conforme peut causer la dégradation de la 
qualité des panneaux. Dans ce cas aucune résponsabilité ne 
peut etre imputée au fabricant.

Traitement

Des panneaux multiplis en bois massif (SWP) NOVATOP sont 
fabriqués en bois massif. Le taux de l´humidité des panneaux 
a l´expédition est 8% ± 2% pour la classe SWP/1, 10 % ± 3 % 
pour la classe SWP/2 a 12 % ± 3 % pour la classe SWP/3. Les 
panneaux réagissent donc aux modifications de température 
et de taux d´humidité, soit par asséchement, soit par gonfle-
ment. Le stockage non conforme ou l´emploi des panneaux 
dans les températures extręmes peut causer des déforma-
tions et des fissures préjudiciables à la qualité des panneaux.
SWP NOVATOP peuvent etre traités et usinés par toutes les 
machines standards comme tout autre panneau en bois mas-
sif. Dans le cas d´emploi extérieur des SWP NOVATOP recom-
mande de respecter les règles de l´art de l´utilisation qui sont 
précisées dans le guide SWP. En usage extérieur, il faut tenir 
compte des spécificités naturelles du bois massif.

Avertissement
Les composants doivent être tout le temps protégés contre 
les conditions climatiques. L'humidité relative de l'air ambiant 
dans lequel les panneaux NOVATOP sont installés est de 55% 
pour une température de 20°C. Des fissures de bois peuvent 
se produire en raison de la faible humidité de l'air.

Avertissement : Les propriétés du bois des produits NOVA-
TOP sont maintenues, le bois réagit donc aux changements 
de température et d'humidité par le retrait ou éventuellement 
par le gonflement. Le stockage et l'utilisation inappropriés 
dans des conditions extrêmes (températures et humidités ex-
trêmes) peuvent entraîner des fissures et des déformations. 
L’endommagement du produit causé par un mauvais stocka-
ge, un traitement inapproprié, une mauvaise manipulation ou 
par le non-respect des procédures de mise en oeuvre – rendra 
caduque la garantie du fabricant.

Les panneaux 3 plis fabriqués en mélèze de Sibérie sont desti-
nés exclusivement à un usage extérieur. 
La société ne porte aucune responsabilité en cas d´ endom-
magement des panneaux lors de l´emplois de ceux-ci en in-
térieurs.
Le fabricant ne garantit les valeurs d'émissions de formaldé-
hyde indiquées dans les fiches techniques que pour les pan-
neaux à surface revętue. 
Une augmentation des valeurs d'émission de formaldéhyde 
peut ętre observée par exemple sur les panneaux acoustiques  
à la suite d'un perçage ou d'un fraisage des plis supérieurs.
Les poussières de bois produites lors de l'usinage.
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CERTIFICATS
SOMMAIRE

Déclaration de performance NOVATOP SWP

Déclaration de performance NOVATOP SWP SD

Déclaration de performance NOVATOP FREE

Déclaration de performance NOVATOP STATIC

Certificats de la conformité de la procédure de fabrication SWP/1, SWP/2, SWP/3

Certificats de la conformité de la procédure de fabrication SWP/ 1SD, SWP/ 2SD, SWP/ 3SD

Limites des émissions des polluants et leur contenu

Émissions du formaldehyde

Difussion – attestation

Natureplus, PEFC, ISPM

CZ – 0132 
HTPEFC/08 - 32 - 0007

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0018 
NOVATOP FREE

Code d‘identifi cation 
du produit type : SWP A10  (épicea du pays), SWP A30 (épicea nordique), SWP AD0 (sapin blanc)..

Type : Panneaux multiplis en bois massif  
 SWP/1 NS, SWP/1 S, selon EN13353.

Usage prévu : En tant que panneaux non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de 
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+  
 Le fabricant doit eff ectuer :
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois, Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en usine. 
 Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du système 
 de production en usine (système 2+ selon norme ZA) et il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0018, 
 EN 13986:2004 + A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pour SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pour SWP 50
selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0918 
NOVATOP SWP SD

Code d‘identifi cation
du produit type : SWP 10 (épicea du pays), SWP 30 (épicea nordique), SWP 50 (mélèze).

Type : Panneaux multiplis en bois massif  
 SWP/1 SD. 

Usage prévu : En tant que panneaux portant ou non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de 
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+ 
 Le fabricant doit eff ectuer : 
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) at il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0918, selon la 
 norme ZA EN 13986:2004+A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pro SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pro SWP 50
Selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde  E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0019 
NOVATOP SWP

Code d‘identifi cation 
du produit type : SWP 10 (épicea du pays), SWP 30 (épicea nordique), SWP 50 (mélèze).

Type : Panneaux multiplis en bois massif 
 SWP/2 NS, SWP/2 S, selon EN13353.

Usage prévu :  En tant que panneaux non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de 
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+  
 Le fabricant doit eff ectuer :
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). 
  Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Oznámený subjekt: L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) et il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0019, 
 EN 13986:2004 + A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pour SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pour SWP 50
selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0922 
NOVATOP SWP SD

Code d‘identifi cation
du produit type : SWP 10 (épicea du pays), SWP 30 (épicea nordique), SWP 50 (mélèze).

Type : Panneaux multiplis en bois massif 
 SWP/3 SD. 

Usage prévu : En tant que panneaux portant ou non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+  
 Le fabricant doit eff ectuer : 
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) at il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0922, sselon la 
 norme ZA EN 13986:2004+A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pro SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pro SWP 50
Selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde  E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0020 
NOVATOP SWP

Code d‘identifi cation
du produit type : SWP 10 (épicea du pays), SWP 30 (épicea nordique), SWP 50 (mélèze).

Type : Panneaux multiplis en bois massif  
 SWP/3 NS, SWP/3 S, selon EN13353.

Usage prévu :  En tant que panneaux non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+ 
 Le fabricant doit eff ectuer :
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). 
  Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Oznámený subjekt: L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) et il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n °1393-CPR-0020, 
 EN 13986:2004 + A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pour SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pour SWP 50
selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0918 
NOVATOP STATIC

Code d‘identifi cation 
du produit type :  SWP 60  (épicea du pays).

Type : Panneaux multiplis en bois massif 
 SWP/1 NS, SWP/1 SD selon EN13353.

Usage prévu : En tant que panneaux portant ou non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant : AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de 
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+ 
 Le fabricant doit eff ectuer :
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai  
  établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par  
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois, Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) t il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0918 , selon la 
 norme ZA EN 13986:2004.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité 490 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, D0 selon EN13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ) 0,13 W/mK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0018 
NOVATOP SWP

Code d‘identifi cation
du produit type : SWP 10 (épicea du pays), SWP 30 (épicea nordique), SWP 50 (mélèze).

Type : Panneaux multiplis en bois massif 
 SWP/1 NS, SWP/1 S, selon EN13353.

Usage prévu : En tant que panneaux portant ou non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+
 Le fabricant doit eff ectuer : 
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) et il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0018, 
 EN 13986:2004 + A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pour SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pour SWP 50
selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0921 
NOVATOP STATIC

Code d‘identifi cation
du produit type :  SWP 60 (épicea du pays).

Typ: Panneaux multiplis en bois massif  
 SWP/2 NS, SWP/2 SD selon EN13353.

Usage prévu : En tant que panneaux portant ou non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant : AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de 
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+ 
 Le fabricant doit eff ectuer :
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai  
  établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par  
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois, Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) at il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0921 selon la 
 norme EN 13986:2004.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité 490 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, D0 selon EN13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ) 0,13 W/mK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0019 
NOVATOP FREE

Code d‘identifi cation
du produit type : SWP A10 (épicea du pays), SWP A30 (épicea nordique), SWP AD0 (sapin blanc).

Type :  Panneaux multiplis en bois massif 
 SWP/2 NS, SWP/2 S, selon EN13353.

Usage prévu : En tant que panneaux non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de
vérifi cation des performances : Systém posouzení 2+ 
 Le fabricant doit eff ectuer :
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é :  L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) et il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0019, 
 EN 13986:2004 + A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations techniques 
harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pour SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pour SWP 50
selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 1393-CPR-0921 
NOVATOP SWP SD

Code d‘identifi cation
du produit type : SWP 10 (épicea du pays), SWP 30 (épicea nordique), SWP 50 (mélèze).

Type : Panneaux multiplis en bois massif   
 SWP/2 SD. 

Usage prévu : En tant que panneaux portant ou non portant, pour une utilisation à l‘intérieur 
 ou à l’extérieur, avec une tenue au feu de classe D.

Fabricant :  AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
 NIF : CZ26243237

Système d‘évaluation et de
vérifi cation des performances : Système d‘évaluation 2+ 
 Le fabricant doit eff ectuer : 
 1. La détermination du produit type sur la base d‘essais sur le type (y compris 
  l‘échantillonnage). Calcul du type, valeurs issues des tableaux ou documentation 
  descriptive du produit.
 2. Le contrôle de la production en usine.
 3. Les essais sur des échantillons prélevés dans l‘usine selon un plan d‘essai établi.
 Le Certifi cat de conformité du contrôle de la production en usine est délivré par 
 un organisme certifi é, sur la base de :
 1. L´Inspection initiale de l‘usine et du contrôle de la production en usine.
 2. La surveillance continue, l´appréciation et l‘évaluation de la production en usine.

Tâches de l’Organisme certifi é : L´Institut de la recherche et du développement de bois de Prague a réalisé 
 l‘inspection initiale dans l‘usine et le contrôle du système de production en 
 usine. Il réalise aussi la surveillance continue, l´évaluation et l´approbation du 
 système de production en usine (système 2+ selon norme ZA) at il a délivré le 
 Certifi cat de contrôle de la production en usine n ° 1393-CPR-0921, selon la 
 norme ZA EN 13986:2004+A1:2015.

Caractéristiques de base Proprietes Spécifi cations tech-
niques harmonisées

Densité SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3 EN 13986:2004

Reaction au feu D-s2, d0 selon EN 13 501-1 EN 13986:2004

Conductivité thermique (λ)
0,13 W/mK pour SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK pour SWP 50
Selon EN ISO 10456

EN 13986:2004

Resistance de la diff usion (μ) 200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Absorption phonique 250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Isolation acoustique (dB) R = 13 x log (m
a
) + 14

m
a
 = poids au kg/m2 EN 13986:2004

Unite de mesure de capacite thermique (cp) 1600 J/kgK selon EN ISO 10456 EN 13986:2004

Classement en formaldehyde  E1 selon EN 717-1 EN 13986:2004

Conformément à la procédure 0211 portant sur ľadjudication des commandes concernant les produits certifi és (panneaux 
multiplis en épicéa massif ), les valeurs ďémission de substances nocives et celle pour lesquelles la teneur en substances nocives 
ne doit pas être dépassée.

LIMITES DES ÉMISSIONS DES POLLUANTS ET LEUR CONTENU
AGROP SWP

Paramètre testé Valeur limite Méthode de test

Substances contenues

Composés organiques contenant des 
halogènes
AOX
EOX

mg/kg
≤ 1
≤ 1

Disposition portant sur une réalisation 
labéllisée Natureplus

Métaux et non-métaux(1)

B
Cu
Cr
Hg

mg/kg
≤ 25
≤ 10
≤ 5.0
≤ 0.1

Décomposition acide nitrique / acide fl uor-
hydrique
DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185
DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185
DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185
DIN 38406-E29 ou EN 1483

Pesticides(2)

Pesticides organiques
contenant du chlore: 
Aldrine, Chlordane, Chlorthalonile, DDD, 
DDE, DDT, Dichlorfl uanide, Dieldrine, En-
dosulfane, Endrine, alpha-HCH, bêta-HCH, 
delta-HCH, heptachlore, hexachlorbenzè-
ne, Lindane, Mirex, pentachlorphénol

Pyretroides:
Cyfl uthrine, Cyhalothrine, Cypermethrine, 
Deltamethrine, Fenvalérate, Perméthrine

Autres:
Imazalile, Isoxabène, Simazine
Somme des pesticides :

mg/kg

≤ 0.5*

≤ 0.5*

≤ 0.5*

≤ 1

DFG S 19 Analogiquement
* Valeur limite pour chaque substance
Limites de détermination de 0,1 mg/kg
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LIMITES DES ÉMISSIONS DES POLLUANTS ET LEUR CONTENU
AGROP SWP

Emissions (3):
Procédé à chambre : E DIN EN 13419-1, Dispositi-
on portant sur une réalisation labéllisée Natu-
replus (4)

Composés organiques volatils (COV)

COV classés: K1, K2, M1, M2, R1, R2 (selon TRGS (rè-
gles techniques relatives aux substances dangereu-
ses) 905, procédure 67/548 EHS)
IARC Classe 1 et 2A, MAK (concentration maximale 
au poste de travail) III1, III2

Somme des composés organiques volatils (TCOV)
dont: 
Somme des aromates alkydiques
Somme des terpènes bicycliques
Somme des substances à seuil selon MAK IV, liste 
de BgVV (Institut fédéral de protection sanitaire des 
consommateurs et de médecine vétérinaire) (6) Cat. 
A, TRGS 907
Sommes des COV classés: K3, M3, R3 (selon TRGS 
905, procédure 67/548 EHS) IARC Classe 2B, MAK III3
Sommes des n-aldéhydes saturés
Diff érentes substances spécifi ques

μg/m3

n.b. (5)

≤ 300
≤ 50

≤ 200
≤ 100

≤ 50

≤ 180
NPG

Préparation du test : E DIN EN 13419-3 et évalua-
tion : DIN ISO 16000-6

24 heures après la mise dans une chambre de test

28 jours après la mise dans une chambre de test
28 jours après la mise dans une chambre de test
28 jours après la mise dans une chambre de test
28 jours après la mise dans une chambre de test

28 jours après la mise dans une chambre de test

28 jours après la mise dans une chambre de test
28 jours après la mise dans une chambre de test

Somme des composés organiques volatils lourds 
(SCOV)

≤ 100 28 jours après la mise dans une chambre de test

Isocyanates monomères (7) n.b. (8) 28 jours après la mise dans une chambre de test

Formaldéhyde μg/m3

≤ 36 (9)
Norme autrichienne ÖN ou DINV ENV 717-1
28 jours après la mise dans une chambre de test

Odeur

Evaluation 
de l’odeur 

sur une 
échelle à 

points
≤ 3

Disposition portant sur une réalisation labéllisée 
Natureplus,
Echelle à 6 points
24 heures après la mise dans une chambre de test

i. à d. impossible à déterminer
NLH valeur limite selon Natureplus (voir la liste des valeurs limites COV dans le cadre de Natureplus)
(1) ďautres paramètres uniquement en cas de soupçon bien fondé
(2) uniquement en cas de soupçon bien fondé
(3) Les analyses des émissions sont réalisées sur un échantillon combiné composé de 4 échantillons provenant de lots de 

fabrications diff érents
(4) Disposition portant sur une réalisation labéllisée Natureplus "essai dans une chambre de test"
(5) limite de détermination pour chaque substance: 1μg/m3

(6) BgVV (Emetteurs: Detlev Kayser, Eva Schleder): "Produits chimiques et allergies de contact – liste synoptique compor-
tant une évaluation"

(7) En cas ďutilisation de liants à base de MDI polymère (PMDI)
(8) limites de détermination ď isocyanates: TDI, HDI 1 μg/m3, MDI 0,1 μg/m3

(9) 36 1 μg/m3 = 0,03 ppm

Les certificats du producteur  AGROP NOVA se trouvent sur notre site
www.novatop-swp.com.
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Producteur: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 
798 43 Ptení
République tchèque 
Tél. : +420 582 397 852
novatop-swp@agrop.cz
novatop-swp.com 
       novatopfr

Les certificats, déclarations et protocoles sont 
téléchargeables www.novatop-swp.com

Certificats:


